"weber

SAINT-GOBAIN

weber.tec EP 11

Rozpuszczalnikowa, dwuskiadnikowa zywica epoksydowa do lakierowania powierzchni
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® paroprzepuszczalnosc
e wysoka odpornos¢ na Scieranie

® wysoka odpornosc¢ na agresywne media
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® pojemniki 12 kg

OPIS PRODUKTU

weber.tec EP 11 (Harz EP 11) jest reaktywna zywicg epoksydo-
wa, zawierajgca rozpuszczalnik.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

weber.tec EP 11 jest przeznaczona do wykonywania barwnych,
cienkich powtok malarskich na starych i nowych podtozach
mineralnych. Mozna jg réwniez stosowac na powierzchniach
obcigzonych ruchem kotowym. Przyktadowe obszary za-
stosowan to: powierzchnie hal przemystowych, parkingdw,
miejsca tankowania pojazdow, chodniki dla ruchu pieszego, a
takze powierzchnie Scian. Nadaje sig réwniez do wykonywania
ochronnych powtok konstrukcji zapér, sluz, jazéw, zbiornikow.
Powtoka wykonana z zywicy weber.tec EP 11 jest trwale odpor-
na na temperature do +80°C (otoczenie wilgotne). W suchym
otoczeniu odpornosc¢ ta jest wyzsza. Dzieki swoim wtasciwos-
ciom zywica wnika gteboko w podtoze wypetniajgc jego pory i
kapilary. Zywica jest odporna na dziatanie wielu zwigzkéw che-
micznych, w tym réwniez na srodki chemiczne stosowane do
odladzania powierzchni komunikacyjnych. Wiasciwosci weber.
tec EP 11 pozwalajg na stosowanie jej na podtozach o podwyz-
szonej powierzchniowej wilgotnosci do 6%.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

W celu przygotowania podtoza betonowego mogg by¢ stoso-
wane metody: mechaniczne —np. czyszczenie mechaniczne,
frezowanie, $rutowanie, piaskowanie, oczyszczanie ptomienio-
we (wypalanie) oraz reczne —np. odkurzanie, szorowanie.
Ubytki, wykruszenia, pustki uzupetni¢ np. systemami betonu
naprawczego - weber.rep 752, weber.rep 753, weber.rep

756 lub zaprawami na spoiwie epoksydowym np. weber.tec FM
93, szpachlg z weber.tec EP 10 piasku do zywic. Przy dobo-
rze technologii naprawy nalezy kierowac¢ sie stanem podtoza,
rodzajem i wielkoscig ubytkéw, charakterem pracy, rodzajami

i wielkosciami wystepujgcych obcigzen oraz parametrami wy-
trzymatosciowymi podtoza i materiatu reprofilacyjnego.
Zastosowane metody przygotowania i oczyszczenia podtoza
nie mogg powodowac zamknigcia poréw (powierzchnia podtoza

Baza: zywica epoksydowa

Rozpuszczalnik: zawiera

Barwa: RAL 702317032
Gestosé: 1,3 kg/dm?
Proporcje m_ies_zania w stosunku 41

wagowym (zywica : utwardzacz):

Zawartosc czesci statych: 75%
Temperatura palnosci: +23°C

Przyczepnos¢ do podtoza

betonowego C20725 (B 25): zerwanie w podtozu (1,5 MPa)

nie moze by¢ zatarta na gtadko). W takiej sytuacji konieczne jest
uszorstnienie podtoza. Wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie powinna
wynosi¢ przynajmniej 1,5 MPa. Wytrzymatos$¢ podfoza na $ciskanie
powinna wynosi¢ przynajmniej 25 MPa. Podioze powinno by¢ suche,
stabilne, czyste, bez olejow i tluszczéw. Powierzchnie gtadkie, spie-
czone, wypolerowane lub z mleczkiem cementowym nie nadajg sie
pod powtoke, o ile nie zostang uprzednio przygotowane/zmatowione
poprzez np. piaskowanie, frezowanie. Powtoki bitumiczne lub smoto-
we nalezy usung¢.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Komponenty A (zywica) i B (utwardzacz) sg dostarczane w odpowied-
nich proporcjach gotowych do uzycia. Zabrania sie zmieniania tych
proporgcji. W przypadku pojemnika ,.kombi"”, dno gérnego stozkowego
pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dol-
nego, nalezy wielokrotnie przebi¢ stalowym przebijakiem i pozwolic,
aby utwardzacz w catosci wyptynat do pojemnika dolnego. Po potg-
czeniu obu komponentow nalezy niezwtocznie rozpoczgc mieszanie
za pomoca mieszadta w wolnoobrotowej wiertarce (do 300 obr./

min). Nalezy zwraca¢ uwage na dokladne wymieszanie sktadnikéw
przy sciankach i dnie pojemnika. Z tego tez wzgledu nalezy przela¢
mieszanine do czystego pojemnika i ponownie jg przemieszac. Nie
naktada¢ z naczynia dostawczego. Nalezy przygotowac taka ilos¢
materiatu, ktérg mozna zuzy¢ w ciggu tzw. czasu obrobki.
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WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Zywice weber.tec EP 11 nanosi sie za pomoca watkéw. Obowia-
zuje zasada, ze kazda nastepna warstwe nanosimy na jeszcze
klejaca sie warstwe wczesniejsza i nie pozniej niz po 24 godz. Z
uwagi na wystepowanie na powierzchniach mineralnych miejsc
o réznym stopniu nasigkliwosci, w celu uzyskania powtoki o jed-
nolitej barwie, nalezy natozy¢ co najmniej, dwie warstwy zywicy.
W wyniku intensywnego dziatania promieni stonecznych nalezy
sie liczy¢ ze zmianami odcienia koloru. . Nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepisdw bezpieczenstwa umieszczonych na
etykiecie. Narzedzia czysci¢ natychmiast po zakonczeniu pracy
(zywica musi by¢ w stanie niezwigzanym) z zastosowaniem
preparatu weber.sys 992.

WARUNKIPODCZAS STOSOWANIA |

WIAZANIA

Minimalna temperatura otoczenia oraz podtoza, w ktorych
wykonywane sg prace nie powinna by¢ mniejsza od +10°C.
Jednoczesnie temperatura podtoza musi by¢ co najmniejo 3°C
wyzsza od punktu rosy. Podwyzszenie temperatury wptywa na
skrocenie czasu wigzania zywicy oraz obnizenie jej lepkosci.
Obnizenie temperatury powoduje wydtuzenie czasu wigza-

nia zywicy oraz podwyzszenie jej lepkosci. Bezposrednio po
natozeniu zywicy weber.tec EP 11 na powierzchniach mineral-
nych o wilgotnosci powyzej 4% (ale mniej niz 6%) nalezy unika¢
nagrzewania powierzchni (np. na skutek dziatania promieni
stonecznych), poniewaz szybkie odparowanie wilgociirozpusz-
czalnika moze spowodowac¢ powstanie pecherzy. Niezwigzang
powtoke chroni¢ przed zawilgoceniem i oddziatywaniem agre-
sywnych mediow.

kartg charakterystyki substancji niebezpiecznych. Stosowac srodki

ochrony osobistej (okulary, rekawice, fartuchy). Podczas wykonywa-

nia prac nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP dotyczgcych ochrony
zdrowia wynikajgcych z odpowiednich rozporzadzen oraz zapisow
z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczen na
opakowaniach

UWAGA

Prawidtowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych produk-
téw nie podlega naszej kontroli. Dlatego tez gwarancjg objeta jest tyl-
ko, jakos¢ naszych wyrobéw w ramach naszych warunkoéw sprzedazy i

dostaw, z wytgczeniem ich skutecznego zastosowania.
Niniejsza instrukcja uniewaznia wszystkie podane wczesniej dane

techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywa-

nia wszelkich zmian wynikajgcych z postepu technicznego.
Informacje podane przez naszych pracownikéw, wykraczajgce poza
ramy tej instrukcji, wymagajg pisemnego potwierdzenia..

Czas obrébki:

Petna odpornos¢ po:

ZUZYCIE

W zaleznosci od chfonnosci podtoza zuzycie weber.tec EP 11
przy dwukrotnym lakierowaniu wynosi:

e dla powierzchni betonowych: 350-400 g/m?
e dla powierzchnitynku, jastrychu: 300-500 g/m?

OPAKOWANIA

pojemniki 12 kg

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Wyréb przechowywac do 12 miesiecy od daty produkcji po-
danej na opakowaniu. Sktadowac i transportowac¢ w suchychii
chtodnych warunkach, w fabrycznie zamknigtych i nieuszko-
dzonych opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Rozpuszczalnik jest tatwopalny i dlatego w czasie stosowania
preparatu nie wolno uzywac otwartego ognia, pali¢ tytoniu,
wywotywac iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego
(przez ciecie, szlifowanie, uderzanie itp.). Stosujgc preparat w
pomieszczeniu nalezy je intensywnie wietrzyc¢. Zapoznac sig z
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